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PaviCret Sacos de 25kg de papel con lamina interior de PE. Aimacenamiento hasta un ario en

Su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y de la humedad.

WWW. pavicret.com

PaviCret R1

REPARACION

Mortero seco. Disenado para los usos corrientes de trabajo
de albanileria en los que se requiera de un mortero con
caracteristicas de fraguado y endurecimiento rapidos y de

altas prestaciones finales.

Composicion
Producto a base de cementos de alta
resistencia, aridos seleccionados vy
aditivos especificos..

Aplicaciones

Caracteristicas y aplicaciones:

0 Pequenas reparaciones de hormi-
agon.

o Fijacion de tapaderas y registros de
Cloacas, etc.

0 Fraguado rapido.

0 Anclaje de puertas, ventanas, etc.

o Mortero de reparacion clase R1
segun EN-1504-3

Soportes

Los soportes deben presentar un buen
aspecto, estar libres de polvo, grasa y
productos extranios. Seran compati-
bles los soportes habituales en albani-
leria (ladrillos ceramicos, blogues de
hormigdn y morteros de cemento).

Modo de Empleo

e Anadir agua en el recipiente de mez-
clado, verter el polvo vy realizar el ama-
sado, hasta conseguir una pasta
homogénea y exenta de grumos.

e Humedecer el soporte a fondo vy
cuando este haya absorbido el agua en
exceso, aplicar el producto hasta el
espesor requerido.

e A los pocos minutos de la aplicacion y
hasta el fraguado completo, el produc-
to podra ser esculpido para eliminar
posibles imperfecciones.

Precauciones y
recomendaciones

e | g temperatura influye en el inicio de
fraguado, en tiempo caluroso lo acorta
y en tiempo frio o alarga.

e No aplicar por debajo de 5°C ni por
encima de 30°C.

e No aplicar con riesgo de heladas.

e £n caso de fuerte viento o sol directo
durante la aplicacion, proteger el
producto y renumedecer para evitar el
secado excesivamente rapido y evitar
una posible deshidratacion,

e Amasar solo la cantidad necesaria que
pueda utilizarse durante el tiempo de
trabajo disponible.

e Una vez iniciado el proceso de fragua-
do, no reamasar ni afadir mas agua.

e No aplicar sobre soportes a base de
yeso O sus derivados.

Aspecto

Tiempo inicio de fraguado (23°y 50% humedad)

Tiempo fin de fraguado (23°y 50% humedad)
Resistencia a compresion (tras 30)
Resistencia a compresion (tras 28 dias)
Rendimiento aproximado

Polvo Gris

4-6 minutos

5-7 minutos

> 1,56 N/mm?2
>10,0 N/mm?2
Segun el uso dado

PaviCret

W

}



WWW. pavicret.com

[,

PaviCret

PaviCret R2

REPARACION

Mortero tixotropico de resistencias medias, fibrado, fraguado
rapido para reparacion y enlucido del hormigon. Clasificacion

R2.

Composicion

Producto a base de Cementos espe-
ciales, aridos seleccionados vy aditivos,
reforzado con fibras.

Aplicaciones

Caracteristicas y aplicaciones:

o Gran adherencia al hormigon.

o Mortero  polimérico-modificado
(PCQO).

0 FElevadas resistencias mecanicas
iniciales.

o Tixotropico.

o Fibrorreforzado.”

0 Alta resistencia a la carbonatacion,

0 Exento de cloruros.

0 Retraccion compensada.

o Interior y exterior. Superficie lista para
pintar.

o Consistencia plastica y ductil. Exce-
lente trabajabilidad. Acalbado fino.

0 Exento de fibras organicas.

0 Mortero de reparacion clase R2
segun EN-1504-3.

Soportes

Los soportes deben presentar un buen
aspecto, estar libres de polvo, grasa y
productos extrarios. Seran compati-
bles los soportes habituales en albani-
lerfa (ladrillos ceramicos, bloques de
hormigon y morteros de cemento).

Los soportes deberan tener una resis-
tencia minima a traccion minima de
1,6Mpa. En el caso de que fuese
necesario la preparacion del soporte,
se utllizaran preferentemente medios
mecanicos hasta dejar a la vista el
hormigon sano.

En caso de existir armaduras, estas
deberan estar libres de Oxidos, grasas,
aceftes y otras particulas mal adheri-
das. Si presentan zonas oxidadas,
estas deberan limpiarse y recibir &l
tratamiento pertinente para protegerlas
de la corrosion.

Modo de Empleo

e Anadir agua en el recipiente de mez-
clado, verter el polvo y realizar el ama-
sado, hasta conseguir una pasta
homogeénea y exenta de grumos.

e Humedecer el soporte a fondo vy
cuando este haya absorbido el agua
en exceso, aplicar el producto hasta
el espesor requerido.

¢ No aplicar espesores superiores a los
40mm por capa (excepto anclajes)

e | espesor minimo de aplicacion por
capa es de 4mm.

e Se deben respetar las técnicas de
aplicacion  correctas vy presionar
fuertemente el mortero sobre el
soporte con la llana o rellenar la

cavidad en el caso de pequenos anclajes o
rellenos.

¢ A los pocos minutos de la aplicacion y hasta
el fraguado completo, el producto podra ser
esculpido para eliminar posibles imperfec-
ciones.

Sacos de 25kg de papel con lamina interior
de PE. Almacenamiento hasta un ario en su
envase original cerrado, al abrigo de la
intemperie y de la humedad.

e | a temperatura influye en el inicio de fragua-
do, en tiempo caluroso lo acorta y en
tiempo frio o alarga.

* No aplicar por debajo de 5°C ni por encima
de 30°C.

® No aplicar con riesgo de heladas.

e En caso de fuerte viento o sol directo
durante la aplicacion, proteger el producto y
rehumedecer para evitar el secado excesi-
vamente rapido y evitar una posible deshi-
dratacion.

e Amasar solo la cantidad necesaria que
pueda utilizarse durante el tiempo de traba-
jo disponible.

¢ Una vez iniciado el proceso de fraguado, no
reamasar ni anadir mas agua.

¢ No aplicar sobre soportes a base de yeso o
sus derivados.

Datos de Identificacidn y aplicacién del producto

Apariencia Polvo

Color Gris

Intervalo granulométrico 0-2 mm
Densidad de la mezcla ~ 2.005 Kg/m3
Tiempo de vida de lamezcla | = 8 min.

% Agua de amasado + 19,0%
Espesor maximo por capa 40 mm.

Rendimiento

~ 22 Kg/m2 cm de espesor

Prestaciones finales

Clasificacion R2
Adhesion > 0,80 MPa
Resistencia a la compresion (28d)| = 15,0 MPa
4h > 5,0 MPa
24h > 8,0 MPa

Resistencia a la flexotraccion (28d) | = 5,0 MPa

Contenido de iones cloruro < 0,05%

Absorcion capilar

< 0,5 kg/mehi/2

Compatibilidad térmica Parte 1| < 0,80 Mpa

Reaccion frente al fuego Clase A1
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PaviCret R3

REPARACION

Mortero tixotropico monocomponente de altas resistencias y
retraccion compensada para reparacion estructural. Reforza-

do con fibra.

Composicion
Producto a base de cementos espe-

ciales, aridos seleccionados vy aditivos,
reforzado con fibras.

Aplicaciones

Caracteristicas y aplicaciones:

0 Excelente adherencia al hormigon.

0o Mortero  polimérico-modificado
(PCC).

0 FElevadas resistencias mecanicas
iniciales.

o Tixotropico, sin descuelgue en
aplicaciones en techos.

o Fibrorreforzado.

o Alta resistencia a la carbonatacion.

0 Exento de cloruros,

o Retraccion compensada.

o Interior y exterior. Superficie lista para
pintar.

o Consistencia plastica y ductil. Exce-
lente trabajabilidad.

0 Aplicable manual y mecanicamente.

0 Exento de fibras orgéanicas.

o Mortero de reparacion clase R3
segun EN-1504-3.

Soportes

Los soportes deben presentar un buen
aspecto, estar libres de polvo, grasa y
productos extranos. Seran compati-
bles los soportes habituales en albani-
lerfa (ladrillos ceramicos, bloques de

hormigon y morteros de cemento).

Los soportes deberan tener una resis-
tencia minima a traccion minima de
1,6Mpa. En el caso de que fuese
necesario la preparacion del soporte,
se utllizaran preferentemente medios
mecanicos hasta dejar a la vista el
hormigon sano.

En caso de existir armaduras, estas
deberan estar libres de Oxidos, grasas,
aceftes y otras particulas mal adheri-
das. Si presentan zonas oxidadas,
estas deberan limpiarse y recibir &l
tratamiento pertinente para protegerlas
de la corrosion.

Modo de Empleo

e Anadir agua en el recipiente de mez-
clado, verter el polvo vy realizar el ama-
sado, hasta conseguir una pasta
homogénea y exenta de grumos.

e Humedecer el soporte a fondo vy
cuando este haya absorbido el agua
en exceso, aplicar el producto hasta
el espesor requerido.

¢ No aplicar espesores superiores a los
40mm por capa (excepto anclajes)

e | espesor minimo de aplicacion por
capa es de 5 mm.

e Se deben de respetar las técnicas de
aplicacion correctas vy presionar
fuertemente el mortero sobre el
soporte con la llana o rellenar la

cavidad en el caso de pequenos anclajes o
rellenos.

¢ Bl acabado puede darse con la misma llana
0 un fratas durante el tiempo en el que el
material haya comenzado a endurecer.

e A'los pocos minutos de la aplicacion y hasta
el fraguado completo, el producto podra ser
esculpido para eliminar posibles imperfec-
ciones.

Sacos de 25kg de papel con lamina interior
de PE. Almacenamiento hasta un ario en su
envase original cerrado, al abrigo de la
intemperie y de la humedad.

¢ | a temperatura influye en el inicio de fragua-
do, en tiempo caluroso lo acorta y en
tiempo frio lo alarga.

® No aplicar por debajo de 5°C ni por encima
de 30°C.

* No aplicar con riesgo de heladas.

e En caso de fuerte viento o sol directo
durante la aplicacion, proteger el producto y
rehumedecer para evitar el secado excesi-
vamente rapido y evitar una posible deshi-
dratacion.

e Amasar solo la cantidad necesaria que
pueda utilizarse durante el tiempo de traba-
jo disponible.

¢ Una vez iniciado el proceso de fraguado, no
reamasar ni anadir mas agua.

* No aplicar sobre soportes a base de yeso o
sus derivados.

Datos de Identificacién y aplicacién del producto

Apariencia Polvo

Color Gris

Intervalo granulométrico 0-2 mm
Densidad de la mezcla ~ 2.000 Kg/m3
Tiempo de vida de lamezcla | =40 min.

% Agua de amasado + 15,0%
Espesor maximo por capa 35 mm.

Rendimiento

~ 17,5 Kg/m2 cm de espesor

Prestaciones finales

Clasificacion R3

Adhesion > 1,50 MPa
Resistencia a la compresion (28d)| = 25,0 MPa
Resistencia a la flexotraccion (28d) | = 6,0 MPa
Contenido de iones cloruro < 0,05%
Absorcion capilar < 0,5 kg/mah1/2
Mdodulo de elasticidad > 15 GPa
Compatibilidad térmica Parte 1| > 1,50 Mpa

Resistencia a la carbonatacion

dk < hormigén de control MC (0,45)

Tendencia a la fisuracion

Sin fisuras tras 18 dias

Reaccion frente al fuego

Clase A1
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PaviCret R4 T

REPARACION

Mortero tixotropico monocomponente de altas resistencias y
retraccion compensada para reparacion estructural.

Descripcion

Pavicret r4 t es un mortero tixotropico
de reparacion monocomponente de
atas  resistencias y  retraccion
compensada para reparacion
estructural.  Formulado a base de
cementos especiales, aridos
seleccionados, aditivos organicos 'y
resinas Que  proporcionan  una
excelente adherencia vy elevadas
resistencias mecanicas tanto iniciales
Como finales. Fibrorreforzado.
Especiamente  indicado para la
reparacion de hormigon.

Usos

Regeneracion vy reparacion de elemen-
tos estucturales y no estructurales.Re-
paracion de elementos prefabrica-
dos.Regularizaciones de elementos de
hormigdn .Reparacion de la integridad
estructural del Hormigdn armado. Rejun-
tado de prefabricados.Reparacion en
columnas,estribos,vigos de puentes,tu-
neles,tuberfas y construcciones enterra-
das etc.

Trabajos de reparacion del hormigon.Re-
paracion de desconchones y deteriores
del hormigon.incremento de la capaci-
dad portante de las estructuras de
hormigdn mediante la adicion de morte-
ro.Conservacion y restauracion del pasi-
vdo. Incremento del recubrimiento con
mortero adicional y restituyendo el hormi-
gon contaminado por carbonatacion.

Soportes

Los soportes Utiles para la aplicacion de
Pavicret r4t son entre otros:

e Hormigon

e Elementos prefabricados

Preparacion del soporte

El hormigon debe estar libre de polvo,
aceites,desencofrantes,restos de pintu-
ra,material suelto o mal adherido y conta-
minantes superficiales que pueden redu-
cir la adherencia o prevenir la succion o
mojado de los materiales de repara-
cion.Los elementos metalicos tales como
las armaduras deben estar libres de
Oxido,mortero,polvo 'y otros materiales
gue puedan impedir la adherencia o que
contribuyan a la corrosion.Se debe elimi-
nar el hormigon débil,danado o deteriora-
do y ,donde sea necesario , el hormigon
sano, por medios manuales o mecanicos
adecuados gue no provoguen vibracion
ni impactos. Los soportes absorbentes
se han de humedecer hasta satura-
cion,evitando el encharcamiento vy
aplicando el producto cuando la superfi-
cie presente un aspecto mate.Soportes
lisos,poco absorbentes 0 muy deteriora-
dos deberan ser tratados mediante
chorro de arena 0 meétodo similar hasta
obtener una superficie con garantias
minimas de rugosidad vy resistencia a
traccion.Rugosidad minima de al menos
5 mm.Se deben contemplas los requeri-
mientos especificos de la EN 15604-10.

Amasar Pavicret r4 t con aprox 3,3 | de No aplicar por debajo de 5° C ni por encima de

\ . ~ \ O
agua limpia por saco anadida lentamente 30°C.
amasar manual o mecanicamente hasta No aplicar con riesgo de heladas, lluvias fuertes

conseguir una mezcla adecuada y una  Vientos o sol directo.
consistencia plastica. No afadir agua por encima de la dosificacion

La aplicacion puede efectuarse mediante recomendada
paleta 0 mediante maquina para morteros Proteger el mortero recién aplicaco de una
adecuada, en espesores no inferiores a deshidratacion temprana,utilizando metodos de

5mmm y no superiores a 40 mm por  Curado adecuados.La Operacion de curado en
capa respetando las técnicas de aplica- ambiente humedo es imprescindible durante al
cidén correctas. Presionar fuertemente el menos las 24 horas siguientes a la aplicacion.
mortero con la llana sobre el soporte.El No aplicar sobre yeso, metal 0 madera
acabado se realizard con la misma llana o No amasar mas producto del que pueda
un fratés tan pronto como el material haya
comenzado a endurecer.

Pavicret rdt se envasa en sacos de papel muti-
hoja con lamina antihumedad de 25 kg.
Conservacion: 12 meses en envase original
cerrado,a resguardo de la humedad vy en luga-
res cubiertos.

Para cualquier informacion referida a cues-
tiones de seguridad en el uso, manejo,al-
macenamiento y eliminacion de residuos
de productos quimicos,los usuarios deben
consultar la version mas reciente de la hoja
de seguridad del producto.La eliminacion
del product y su envase debe realizarse de
acuerdo a la lehislacion vigente y es
responsabilidad del consumidos fianl del
producto.

Los Utiles y herramientas se limpian faciimente
con agua antes de que la pasta haya endureci-
do. El producto curado o endurecido solo
puede ser eliminado por medios mecanicos.

Datos de Identificacion y aplicacion del producto

Apariencia Polvo

Color Gris

Intervalo granulométrico 0-2 mm

Densidad de la mezcla ~ 2.200 Kg/m3

Tiempo de vida de la mezcla ~ 35 min.

% Agua de amasado + 13,0%

Espesor minimo por capa 5 mm.

Espesor maximo por capa 40 mm.

Rendimiento ~ 18 Kg/m2 cm de espesor

Partida arancelaria 3824.50.90.00

Prestaciones finales
Clasificacion R4

Adhesion >2,0 MPa

Resistencia a la compresion > 45,0 MPa

Resistencia a la flexotraccion > 8,0 MPa

Contenido de iones cloruro < 0,05%

Absorcion capilar < 0,5 Kg/m2h1/2

Modulo de elasticidad > 20 GPa

Compatibilidad térmica Parte 1| = 2,0 MPa

Resistencia a la carbonatacion| dk < hormigén de control MC (0,45)
Tendencia a la fisuracion (anilo) | Sin

Reaccion frente al fuego Clase A1

aplicarse dentro de su periodo de trabajabilidad.

2d
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REPARACION

PaviCret R4 Fluido

Mortero monocomponente fluido de altas resistencias vy
retraccion compensada para reparacion estructural.

Descripcion

PaviCret R4 Fluido es un mortero de
reparacion monocomponente fluido de
altas resistencias y retraccion compen-
sada para reparacion estructural.
Formulado a base de cementos espe-
ciales, aridos seleccionados, aditivos
organicos y resinas que proporcionan
una excelente adherencia y elevadas
resistencias mecanicas tanto iniciales
como finales. Fibrorreforzado. Espe-
cialmente indicado para la reparacion
de hormigon en trabajos horizontales.

Composicion

Producto a base de cemento especial
segun la norma EN 197-1, aridos
seleccionados, aditivos vy resinas de
gran pureza v fibras de refuerzo.

Recomendaciones

No aplicar por debajo de 5°C ni por
encima de 30°C.

No aplicar con riesgo de heladas,
lluvias, fuertes vientos o sol directo.

No anadir agua por encima de la
dosificacion recomendada.

Proteger el mortero recién aplicado de
una deshidratacion temprana,
utlizando  métodos de  curado
adecuados.

La operacion de curado en ambiente
humedo es imprescindible durante al
menos las 24 horas siguientes a la
aplicacion.

No aplicar sobre yeso, metal o madera.
No amasar mas producto del que puede
aplicarse dentro de su periodo de traba-
jabilidad.

Presentacion

PaviCret R4 Fluido se suministra en
sacos de papel multihoja con lamina
anthumedad de 25 kg.

Aplicacion

SOPORTE:

Los soportes Utiles para la aplicacion de
PaviCret R4 Fluido son, entre otros:
Hormigon (soleras, elementos confina-
dos, pavimentos...)

PREPARACION SOPORTE:

El hormigon debe estar libre de polvo,
aceites, desencofrantes, restos de
pintura, material suelto o mal adherido vy
contaminantes superficiales, que
puedan reducir la adherencia o prevenir
la succion o mojado de los materiales de
reparacion.

Los elementos metélicos tales como las
armaduras deben estar libres de Oxido,
mortero, polvo y otros materiales que
puedan impedir la adherencia o que
contribuyan a la corrosion  (grado
Sa21/2),

Se debe eliminar el hormigon débil,
danado o deteriorado vy, donde sea
necesario, el hormigén sano, por medios
manuales o mecanicos adecuados que
no provoguen Vibracion ni impactos.

Los soportes absorbentes se han de humedecer hasta
saturacion, evitando el encharcamiento y aplicando el
producto cuando la superficie presente un aspecto
mate.

Soportes lisos, poco absorbentes o muy deteriorados
deberan ser tratados mediante chorro de arena o
método similar hasta obtener una superficie con garan-
tlas minimas de rugosidad vy resistencia a traccion.
Rugosidad minima de al menos 5 mm.

Se deben contemplar los requerimientos especificos
de la EN 1504-10.

APLICACION:

Amasar PaviCret R4 Fluido con aprox. 3,0-3,5 | de
agua limpia por saco anadida lentamente.

Amasar manual o mecanicamente hasta conseguir una

mezcla adecuada y una consistencia fluida sin grumos.

Pavimentos y soleras de hormigon y elementos
horizontales:

Verter el producto sobre el soporte, extendiéndolo
mediante una regla o llana dentada. L.a mezcla practi-
camente se nivela por si sola.

Recrecidos, reparaciones Yy regeneraciones de
elementos verticales: siempre se debe verter contra un
encofrado que se haya colocado a tal efecto.

La aplicacion debe efectuarse en espesores no inferio-
res a 10 mmy no superiores a 80 mm por capa, respe-
tando las técnicas de aplicacion correctas.

El acabado se realizara con la misma llana o un fratas
tan pronto como el material haya comenzado a endure-
cefr.

Datos de Identificacion y aplicacion del producto

Apariencia Polvo

Color Gris

Intervalo granulométrico 062 mm
Densidad de la mezcla ~ 2.150 Kg/m3
Tiempo de vida de la mezcla ~ 45 min.

% Agua de amasado + 13,0%
Espesor minimo por capa 10 mm
Espesor maximo por capa 80 mm.

Rendimiento ~ 22 Kg/m2 cm de espesor

Prestaciones finales

Clasificacion R4

Adhesion >2,0 MPa
Resistencia a la compresion > 45,0 MPa
Resistencia a la flexotraccion > 8,0 MPa
Contenido de iones cloruro < 0,05%
Absorcion capilar < 0,5 Kg/m2h1/2
Modulo de elasticidad > 20 GPa

Compatibilidad térmica Parte 1| > 2,0 MPa

Resistencia a la carbonatacion

dk<hormigon de control MC (0,45)

Tendencia a la fisuracion (nilo) | Sin fisuras tras 18 dias

Reaccion frente al fuego Clase A1

El acabado se realizara con la misma llana
0 un fratas tan pronto como el material haya
comenzado a endurecer.

Reparaciones del hormigon de  dificll
acceso. Regularizaciones de elementos de
hormigon. Reparacion de la integridad
estructural de elementos horizontales de
hormigon por vertido directo.

Reparacion de elementos estructurales
(pilares,  columnas,muros,...) mediante
vertido por encofrado para el aumento de la
capacidad portante. Reparacion  de
baches, desconchones etc... Regenera-
cion de soleras de hormigon.

Trabajos de reparacion del hormigon (Prin-
cipio 3, método 3.1 y 3.3 de la UNE-EN
1504-9).

Reparacion de desconchones y deterioros
del hormigon en edificios, puentes, infraes-
tructuras y superestructuras.

Trabajos de refuerzo estructural del hormi-
gon (Principio 4, método 4.4 de la UNE-EN
1504-9).

Incremento de la capacidad portante de las
estructuras de

hormigon mediante la adicion de mortero.
Conservacion y restauracion del pasivado
(Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la
UNE-EN 1504-9).

Incremento del recubrimiento con mortero
adicional y restituyendo el hormigon conta-
minado por carbonatacion.

(%,
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PaviCret Indufix

REPARACION

Mortero seco multiusos para la preparacion de cualquier tipo

de soportes.

Composicion

Cementos especiales de altas resis-
tencias, resinas en dispersion y arido
de granulometrias controladas.

Aplicaciones

Caracteristicas y aplicaciones:

0 Reparacion de todo tipo de soportes
antes de la aplicacion de otro tipo de
revestimiento.

0 Relleno de agujeros, fisuras, coque-
ras y grietas.

0 lgualar superficies de hormigon,
ceramica, madera, aglomerados de
hormigon. ..

o lgualacion de diferentes niveles entre
forjados.

0 Reparacion parcial de pavimentos vy
antiguos  desconches de los
misSMos.

0 Realizacion vy reparacion de pavi-
mentos en varias capas.

0 Preparacion de paredes para pintar.

Espesores validos para la aplicacion,
hasta los 4mm.

Soportes

Pavicret Indufix, presenta una gran
adhesion a cualquier soporte habitual
utilizado en construccion. Este debera
estar seco, exento de polvo vy residuos
mal adheridos. En caso de dudas de la
posible adhesion, realizar una pequena
prueba previa.

Modo de Empleo

e No mezclar mas cantidad de la que

se puede aplicar en un rango de 5
minutos.

e Realizar la mezcla en un recipiente
limpio.

e Anadir 300ml por kilo de material y
anadir el producto al tiempo gue
vamos batiendo de forma enérgica,
hasta conseguir un producto homo-
géneo y exento de grumos.

Precauciones y
recomendaciones

e | o temperatura influye en el inicio de
fraguado, en tiempo caluroso lo acorta
y en tiempo frio lo alarga.

e No aplicar por debajo de 5°C ni por
encima de 30°C.

e No aplicar con riesgo de heladas.

e En caso de fuerte viento o sol directo
durante la aplicacion, proteger el
producto y rehumedecer para evitar el
secado excesivamente rapido y evitar
una posible deshidratacion.

e Amasar solo la cantidad necesaria que
pueda utilizarse durante el tiempo de
trabajo disponible.

e Una vez iniciado el proceso de fragua-
do, no reamasar ni afadir mas agua.

Cubo de plastico de 5kg. Aimacenamiento hasta un afno en su envase original cerrado,

al abrigo de la intemperie y de la humedad.

Aspecto Polvo Gris
Tiempo inicio de fraguado (23°y 50% humedad) | 3-4 miNutos
Tiempo fin de fraguado (23°y 50% humedad) 5-7 minutos

Resistencia al impacto (1 dia)

Aprox. 20,0N/mm2

Rendimiento aproximado

1,2 kg/m2/mm

(resultados estadisticos, obtenidos en condiciones estandar)
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PAVIMENTOS

PaviCret Pavilevel 6

Mortero autonivelante polimérico de altas prestaciones vy

fraguado rapido.

Descripcion

Paviievel 6 es un  mortero
autonivelante  polimérico  de  altas
prestaciones y fraguado  rapido.
Bombeable. Formulado a base de
cemento, aridos  seleccionados,
aditivos y resinas que proporcionan
una excelente adherencia Y%
resistencias mecanicas tanto iniciales
como finales. Especialmente indicado
para el acabado liso antes de la
colocacion de resilientes.

Composicion
e Rectificacion y alisado autonivelante
de soportes irregulares tanto en obra
nueva como en rehabilitacion, con espe-
sor maximo de 6 mm,
e Regularizacion antes de la colocacion
de recubrimientos textiles, PVC, lindleo,
goma de uso civil, pavimentos ligeros y
suelos técnicos.

Endurecimiento y secado rapidos.

Gran poder de nivelacion.

Acabado muy liso.

Alta planimetria.

Rapida puesta en servicio.

Retraccion compensada.

Espesores de O a 6 mm.

Transitable peatonalmente a las
pocas horas.
e [Excelente dureza,
e Muy bajas emisiones de COVs.

Almacenamiento

El tiempo de almacenaje de PavilLevel 6
es de aproximadamente 12 meses, en
SuU envase original, cerrado y al abrigo de
la intemperie v de la humedad.

Presentacion

PaviLevel 6 se suministra en sacos de 25
kg y con pallets de 1.200 Kg.

Aplicacion

SOPORTE:

Los soportes Utiles para la aplicacion de
PaviLevel 6 son: Soleras de colocacion
cementosas.

Hormigdn prefabricado o vertido en obra.
La resistencia de dichos substratos
debera ser de al menos

12 MPa.

PREPARACION SOPORTE:

Los soportes deben estar secos, duros,
compactos vy limpios de polvo, desenco-
frantes, aceites, grasas y de particulas
gue dificulten la adherencia (restos de
yeso pinturas...).

No deben presentar partes friables e
inconsistentes 'y no deben presentar
grietas. Es conveniente desolidarizar
todos los elementos verticales.

Sies necesario, el soporte debera ser
tratado por medios mecanicos.
APLICACION:

Amasar PaviLevel 6 con & litros de agua
limpia por saco de 25 Kg mediante

batidor eléctrico o maguina de bombear.
Se debe obtener una mezcla homogénea y
Sin grumas.

Extender el producto preferiblemente con
una llana niveladora hasta obtener el espe-
sor deseado.

Es recomendable la utilizacion del rodillo de
puas para eliminar el aire ocluido del
producto.

Se debe aplicar una segunda capa de
alisado cuando la primera ya sea transitable
0 después de ~ 5 dias cuando se haya
aplicado como tratamiento de union morte-
ros.

Realizar un lijado superficial y aspirado
previo a la aplicacion del revestimiento
final..

La aplicacion puede efectuarse mediante
paleta o mediante maguina para morteros
adecuada, en espesores no inferiores a
5mmm y Nno superiores a 40 mm por
capa,respetando las técnicas de aplica-
cion correctas. Presionar fuertemente el
mortero con la llana sobre el soporte.El
acabado se realizara con la misma llana o
un fratés tan pronto como el material haya
comenzado a endurecer.

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de
30°C.

Proteger las superficies frescas del sol directo,
de las heladas y de las corrientes de aire.

No aplicar en pavimentos con humedad perma-
nente o sujetos a remontes de humedad o
susceptibles de tenerla.

No apto para exteriores.

No anadir a la mezcla otros conglomerantes,
aridos o aditivos

Bajas temperaturas y elevada humedad relativa
alargan los tiempos de secado.

El exceso de agua reduce las resistencias
mecanicas y la rapidez de secado.

Antes de aplicar el producto, comprobar que la
humedad residual esta por debajo del 3%.

Se deben respetar las juntas perimetrales vy
estructurales. Se han de realizar juntas de traba-
jo donde proceda y en puntos singulares.

No amasar mas material del que puede aplicar-
se dentro del periodo de trabajabilidad o vida de
la mezcla del mismo.

El tempo de espera para transitar y revestir
puede verse reducido o ampliado en funcion de
las condiciones ambientales.

Comprobar el estado del soporte antes de
proceder al acabado final,

Datos de Identificacion y aplicacion del producto

Apariencia Polvo

Color Gris

Densidad aparente Aprox. 1200 kg/m3
Intervalo granulométrico 0-800 um

% Agua amasado + 20%

Tiempo de vida de la mezcla

Aprox. 15-20 min.

Caracteristicas de flujo

> 12 cm & medio

Tiempo de autonivelacion > 15 min
Espesor minimo: 1 mm
Espesor maxim 0: 6 mm

Rendimiento: 1,6 Kg/m2 mm de espesor
Prestaciones finales

Clasificacion CT C20F6B1,5

Tiempo para revestir Aprox. 12-24 h

Resistencia a compresion > 20 N/mm2

Resistencia a flexotraccion > 6 N/mm2

Adherencia > 1,5 N/mm2

COVs totales (28 dias ) < 500 pg/m3

Indice de radioactividad (U, Ra, Pb, Th otros) I= 0,1 81

I)
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PAVIMENTOS

PaviCret Pavilevel 20

Mortero autonivelante polimérico de altas prestaciones vy

secado rapido.

Descripcion

PaviLevel 20 es un  mortero
autonivelante  polimérico  de  altas
prestaciones y  secado  rapido.
Bombeable. Formulado a base de
cemento, aridos  seleccionados,
aditivos y resinas que proporcionan
una excelente adherencia Y%
resistencias mecanicas tanto iniciales
como finales. Especialmente indicado
para recibir todo tipo de revestimientos
ligeros.

Composicion

Producto a base de cemento Portland
producto segun la norma. EN 197-1,
aridos seleccionados vy aditivos de gran
pureza.

Aplicaciones

e Rectificacion y nivelacion de suelos
interiores con trafico moderado o inten-
S0, tanto en obra nueva como en rehabi-
litacion,con espesor maximo de 20 mm.
e Especialmente indicado para regulari-
zar antes de la colocacion de todo tipo
de revestimientos ligeros (baldosas cera-
micas, moqueta, parquet...).

Endurecimiento y secado rapidos.

Transitable a las pocas horas.

Elevadas resistencias.

Apto para trafico intenso.

Facil aplicacion.

Espesores de 2 a 20 mm.

Gran finura.

Alto poder autonivelante.
Excelente dureza.

Muy bajas emisiones de COVs

Almacenamiento

El tempo de aimacenaje de PaviLevel 20
es de aproximadamente 12 meses, en
Su envase original, cerrado vy al abrigo de
la intemperie y de la humedad.

Presentacion

PaviLevel 20 se suministra en sacos de
25 kg y con pallets de 1.200 kg.

Aplicacion

SOPORTE:

Los soportes Utiles para la aplicacion de
PavilLevel 20 son:

e Soleras de colocacion cementosas.

e Hormigon prefabricado o vertido en
obra.

La resistencia de dichos substratos
debera ser de al menos 12 MPa.
PREPARACION SOPORTE:

Los soportes deben estar secos, duros,
compactos y limpios de polvo, desenco-
frantes, aceites, grasas y de particulas
gue dificulten la adherencia (restos de
yeso pinturas...).

No deben presentar partes friables e
inconsistentes 'y no deben presentar
grietas.

Es conveniente desolidarizar todos los
elementos verticales.

Si es necesario, el soporte debera ser
tratado por medios mecanicos.
APLICACION:

Amasar PaviLevel 20 con 5-5,5 litros de
agua limpia por saco de 25 kg mediante
batidor eléctrico o maguina de bombear.,
Se debe obtener una mezcla homogénea y
sin grumos.

Extender el producto preferiblemente con
una llana niveladora hasta obtener el espe-
sor deseado.

Es recomendable la utilizacion del rodillo de
plas para eliminar el aire ocluido del
producto.

Se debe aplicar una segunda capa de
alisado cuando la primera ya sea transitable
0 después de ~5 dias cuando se haya
aplicado como tratamiento de union morte-
ros.

Realizar un lijado superficial y aspirado

previo a la aplicacion del revestimiento final.

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de
30°C.

Proteger las superficies frescas del sol directo,
de las heladas y de las corrientes de aire.

No aplicar en pavimentos con humedad perma-
nente o sujetos a remontes de humedad o
susceptibles de tenerla.

No apto para exteriores.

No anadir a la mezcla otros conglomerantes,
aridos o aditivos.

Bajas temperaturas y elevada humedad relativa
alargan los tiempos de secado.

El exceso de agua reduce las resistencias
mecanicas y la rapidez de secado.

Antes de aplicar el producto, comprobar que la
humedad residual esta por debajo del 3%

Se deben respetar las juntas perimetrales vy
estructurales. Se han de realizar juntas de traba-
jo donde proceda y en puntos singulares.

No amasar mas material del que puede aplicar-
se dentro del periodo de trabajabilidad o vida de
la mezcla del mismo.

El tempo de espera para transitar y revestir
puede verse reducido o ampliado en funcion de
las condiciones ambientales.

Comprobar el estado del soporte antes de
proceder al acabado final,

Datos de Identificacion y aplicacion del producto

Apariencia Polvo

Color Gris

Densidad aparente Aprox. 1250 kg/m3
Intervalo granulométrico 0-1 mm

% Agua amasado +21%

Tiempo de vida de la mezcla | Aprox. 30 min.
Caracteristicas de flujo > 13 cm @ medio
Espesor minimo: 3 mm

Espesor maximo: 20 mm

Rendimiento:

1,56 Kg/m2 mm de espesor

Prestaciones finales

Clasificacion

CT C35F10B2,0

Endurecimiento superficial 5-10h

Resistencia a compresion > 35 N/mm2
Resistencia a flexotraccion > 10 N/mm?2
Adherencia > 2,0 N/mm2
COVs totales (28 dias ) < 500 pg/m3

I)
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PAVIMENTOS

PaviCret Pavilevel FF

Mortero  monocomponente fluido de altas resistencias,
secado rapido y retraccion compensada.

Descripcion

Formulado a base de cementos
especiales, aridos  seleccionados,
aditivos  organicos y resinas que
proporcionan una excelente
adherencia vy elevadas resistencias
mecanicas tanto iniciales como finales.
Especialmente  indicado para la
reparacion de hormigdn en trabajos
horizontales (soleras).

Composicion

Producto a base de cemento especial
segun la norma EN 197-1, aridos selec-
cionados, aditivos vy resinas de gran
pureza.

Aplicaciones

e Reparaciones del hormigon de dificil
acceso.

e Regularizaciones de elementos de
hormigon.

e Reparacion de la integridad estructu-
ral de elementos horizontales de hormi-
gon por vertido directo.

e Reparacion de elementos estructura-
les (pllares, columnas, muros,...)
mediante vertido por encofrado para el
aumento de la capacidad portante.
Reparacion de baches, desconchones
etc. ..

e Regeneracion de soleras de hormi-
gon.

e Trabajos de reparacion del hormigon
(Principio 3, método 3.1 y 3.3 de la
UNE-EN 15604-9).

e Reparacion de desconchones y dete-
rioros del hormigon en edificios, puentes,
infraestructuras y superestructuras.

e Trabajos de refuerzo estructural del
hormigon (Principio 4, método 4.4 de la
UNE-EN  1504-9). Incremento de la
capacidad portante de las estructuras de

hormigon mediante la adicion de mortero.

e (Conservacion y restauracion del pasi-
vado (Principio 7, método 7.1y 7.2 de la
UNE-EN 1504-9). Incremento del recu-
brimiento con mortero adicional y restitu-
yendo el hormigdn contaminado por
carbonatacion.
e Mortero polimero-modificado (PCC).
e FElevadas resistencias mecanicas.
e Excelente adherencia.
e Secado rapido.
Facil aplicacion por vertido o bombeo.
Exento de cloruros.
Exento de fibras organicas.
Retraccion compensada.
Elevado modulo de elasticidad.
Valido para aplicacion con llana.
nterior y exterior.
e Resistente a la carbonatacion.

Almacenamiento

El iempo de almacenaje de Pavilevel FF
es de aproximadamente 12 meses, en
SuU envase original, cerrado y al abrigo de
la intemperie y de la humedad.

Presentacion

Pavilevel FF se suministra en sacos de
papel multihoja con lamina antihumedad
de 25 kg.

SOPORTE:

Los soportes Utiles para la aplicacion de
Pavilevel FF son, entre otros: Hormigon
(soleras, elementos confinados, pavimentos...)
PREPARACION SOPORTE:

El hormigon debe estar libre de polvo, acei-
tes, desencofrantes, restos de pintura,
material suelto o mal adherido y contami-
nantes superficiales, gue puedan reducir la
adherencia o prevenir la succion o mojado
de los materiales de reparacion.

Los elementos metdlicos tales como las
armaduras deben estar libres de oxido,
mortero, polvo y otros materiales que
puedan impedir la adherencia o que contri-
buyan a la corrosion (grado Sa21/2).

Se debe eliminar el hormigon deébil, dafiado
O deteriorado y, donde sea necesario, el
hormigon sano, por medios manuales o
mecanicos adecuados que No provoguen
vibracion ni impactos.

Los soportes absorbentes se deben
humedecer hasta saturacion, evitando
encharcamiento y aplicando el producto
cuando la superficie presente aspecto
mate.

Soportes lisos, poco absorbentes o muy
deteriorados deberan ser tratados median-
te chorro de arena o método similar hasta
obtener una superficie con garantias mini-
mas de rugosidad vy resistencia a traccion.
Rugosidad minima de al menos 5 mm.

Se deben contemplar los requerimientos
especificos de la EN 1504-10.

APLICACION:

Amasar Pavilevel FF con aprox. 3,5-4 | de agua
limpia por saco anadida lentamente.

Amasar manual o mecanicamente hasta conse-
guir una mezcla adecuada y una consistencia
fluida sin grumos.

Pavimentos y soleras de hormigon y elementos
horizontales:

Verter el producto sobre el soporte, extendien- :
dolo mediante una regla o llana dentada. Recre- PR A v
cidos, reparaciones y regeneraciones de | AP
elementos verticales: siempre se debe verter 4
contra un encofrado que se haya colocado a tal s
efecto. ' :
La aplicacion debe efectuarse en espesores no E o
inferiores a 4 mm y no superiores a 30 mm por '
capa, respetando las técnicas de aplicacion
correctas.

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de
30°C.

No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes
vientos o sol directo.

No anadir agua por encima de la dosificacion
recomendada.

Proteger el mortero recién aplicado de una
deshidratacion temprana, utilizando métodos de
curado adecuados. La operacion de curado en
ambiente humedo es imprescindible durante al
menos las 24 horas siguientes a la aplicacion.
No aplicar sobre yeso, metal 0 madera.

No amasar mas producto del que puede
aplicarse dentro de su periodo de trabajabilidad.

Datos de Identificacion y aplicacion del producto

Apariencia Polvo

Color Amarillento
Densidad de la mezcla =~ 2150 Kg/m3
Intervalo granulométrico 0-0.6 mm
Tiempo de vida de lamezcla | = 15 min

% Agua de amasado + 19,0%
Espesor minimo por capa 4 mm
Espesor maximo por capa 30 mm

Rendimiento =~ 22 Kg/m2 cm de espesor
Secado 120-150 minutos
Prestaciones finales

Clasificacion CT C35 F10B2,0

Endurecimiento superficial

Resistencia a compresion

Resistencia a flexotraccion

5-10h ,
> 35 N/mm2
> 10 N/mm2

Adherencia

COVs totales (28 dias )

= 2,0 N/mm2 PaviCret

< 500 pg/m3
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IMPERMEABILIACION

PaviCret Impercret FLEX

Impermeabilizante cementoso flexible

Descripcion

ImperCret-Flex es un mortero elastico
de 2 componentes a base de polime-
ros modificados, cementos, aditivos
especiales vy aridos seleccionados.

o Duradero.

o Impermeabilizante.

0 Soporta presiones hidroestaticas.

0 Resistente a heladas y deshielos.

o Permeable al vapor de agua.

0 Excelente adherencia.

o Economico.

o Aplicacion rapida.

o Aplicacion simple.

o Puede aplicarse con brocha, pulveri-
zado con pistola o con llana.

o Debe aplicarse en superficies hume-
das.

0 No agresivo con el medicambiente.

0 Producto en base cementosa.

0 Sin disolventes.

Puede haber condensacion, y ésta
puede durar un periodo considerable
tras la impermeabilizacion con Imper-
Cret-Flex en zonas poco ventiladas
que anteriormente tuvieran humedad.
La formacion de condensacion puede
aliviarse con aumentar la ventilacion
y/0 el enyesado de las paredes con un
cemento con yeso de poco peso.

No deben aplicarse enyesados ni
capas impermeables al vapor de agua
sobre ImperCret-Flex cuando esté
sometido a presiones negativas.

Presentacion

Polvo: Sacos de 24 kg. / Cubos 15 kg.
Resina: Garrafa de 8 Lts. / Garrafa 5 L.

Aplicaciones

ImperCret-Flex forma una capa imper-
meabilizante y flexible para hormigon y
mamposteria, sean internas

oexternas, tanto al aire libre como bajo
tierra. Para aplicaciones horizontales vy
verticales talescomo cisternas, piscinas,
carcamos, muros de contencion, jardi-
neras, etc.

Aplicacion

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
Las superficies a tratar deben estar
limpias vy ser estructuraimente sdlidas.
Debe eliminarse cualquier material extra-
flo como alquitran,defectos superficia-
les, lechadas de cemento, aceites vy
otros contaminantes que puedan afectar
negativamente la adhesion. Las superfi-
cies deben prepararse, y para €ello hay
gue rociarlas con chorros de agua a alta
presion o con arena abrasiva y grava. El
polvo vy las particulas derivadas de la
preparacion deben limpiarse con agua.
Las grietas y los agujeros deben de
repararse. Tras la aplicacion de Imper-
Cret-Flex la superficie debe humedecer-
se para controlar la succion y prevenir
una pérdida rapida de agua, pero sin
gue gueden charcos en la superficie.

Mezclado:

ImperCret-Flex debe mezclarse 24 kg de
polvo requieren 8 litros de resina Imper-
Cret-Flex. Usar un mezclador eléctrico de
baja velocidad (400-600 rpm) durante unos
3 a 5 minutos hasta conseguir una consis-
tencia uniforme. Dejar reposar la mezcla
cinco minutos y remezclar hasta obtener
una masa espesa, cremosa y sin terrones.
No mezclar durante demasiado tiempo.
Aplicacion:

ImperCret-Flex se aplica en 2 capas, con
brocha, llana o a proyeccion con pistola. La
primera capa debe aplicarse en sentido
horizontal en una superficie previamente
humedecida, con un espesor maximo de
2mm por capa, la 22 mano y sucesivas, se
aplicaran en sentido perpendicular a la ante-
rior, nunca sin sobrepasar 10s 2mm, si se
requiere uUn espesor mayor, se puede
aplicar un mayor nimero de capas.

Dejar fraguar las capas entre manos 1 0 2 h,
dependiendo de las condiciones climaticas
existentes.

Las aplicaciones con pistola requieren
uniformizar la primera capa con una brocha
que rellene los huecos.

No aplicar ImperCret-Flex si la temperatura
ambiente esta por debajo de 5°C o se
espera que baje por debajo de este valor
durante las 24 horas siguientes a su aplica-
cion.

Curado:

En condiciones cdlidas o ventosas, es reco-
mendable nebulizar agua limpia sobre la
primera capa del producto recién aplicado.
En condiciones de bajas temperaturas,
cubrir con lona alquitranada aislante, polies-
tireno o cualquier otro material aislante.
Proteger las superficies reparadas contra el
frio vy la lluvia.

En zonas frias, humedas o no ventiladas
puede ser necesario aumentar el tempo de
curado o introducir ventilacion forzada para
evitar la condensacion.

No usar nunca deshumidificadores durante
el periodo de curado y tampoco antes de
28 dias después de la finalizacion del traba-
jo.

El equipo de mezclado y de aplicacion debe
ser limpiado inmediatamente con agua
limpia.

El consumo aproximado de ImperCret-Flex
es 1,5Kg/m2 por mm de espesor.

ImperCret-Flex debe almacenarse a cubier-
to, sin que tengan contacto con el suelo.
Proteja el material de la humedad y las hela-
das.

Rote el producto almacenado de manera
gue no supere la fecha de caducidad.

Clasificacion

Proteccion superficial del hormigon
UNE - EN 15804-2
CMO2P UNE-EN 14891

Adhesion por traccion directa

> 1,0 MPa

Absorcion capilar y permeabilidad al agua

W < 0,1 Kg/m2h1/2

Permeabilidad al vapor de agua

Clase|: SD <5 m

Reaccion frente al fuego Clase F
Adherencia inicial en traccion > 0,5 MPa
Adherencia en traccion tras inmersion en agua > 0,5 MPa
Adherencia en traccion tras accion del calor > 0,5 MPa
Adherencia en traccion tras ciclos de hielo/deshielo | = 0,5 MPa
Adherencia en traccion tras inmersion en agua con cal > 0,5 MPa
Adherencia en traccion tras inmersion en agua clorada | = 0,5 MPa
Capacidad de elongacion de la fisura

-5°C > 0,75 mm
-20°C > 0,75 mm
Estanqueidad Sin penetracion

>
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4y PaviCret e No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
* No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
e Para asegurar la impermeabilizacion, el espesor minimo debe ser de 5 mm.
e | avar con agua limpia la superficie impermeabilizada tras 24 horas de su aplicacion.
e Repetir la opercion al menos 2 veces antes de llenar el depdsito.
e No aplicar espesores superiores a 6 mm

IMPERMEABILIACION

Aspecto Polvo BLANCO o GRIS
Resistencia a compresion CS\V
Rendimiento aproximado ~ 8 Kg/m2 por 5 mm de espesor

| PaviCret Impercret DRY

Mortero especialmente aditivado, para la ejecucion de reves-
timientos iImpermeables.

Composicion Caracteristicas

Producto a base de cemento de alta Revestimiento  cementoso  que no
resistencia, aridos  seleccionados, permite el paso del agua.

aditivos especiales y resinas que le
proporcionan una alta impermeabili-
dad.

Modo de Empleo

e Afadir entre 5.5-6.5 | de agua por saco
y mezclar manual 0 mecanicamente

Aplicaciones hasta consistencia homogénea v traba-
jable,

e Con el soporte humedo, aplicar con
una brocha plana una primera capa
espesa de producto.

e Dejar secar de 2 a 4 horas aproximada-
mente. Aplicar una segunda capa con
la brocha plana, de la misma manera.

0 Segun terminacion proporciona ¢ E' acabado final puede realizarse

| acabados estéticos. alisando con una llana, o fratasando

b 47 con un fratas de esponja, segun la

: v textura deseada.

SO pOl’J[eS e Esperar al menos 4 dias antes de llienar
el deposito.

Impremeabilizaciones de :

o Depdsitos, balsas, piscinas, fuentes,
sotanos y albercas.

0 En muros exteriores e interiores,

o No altera la potabilidad.

o Facil aplicacion y resistente a la
intemperie.

0 Blogues, piezas, prefabricados de

hormigon  liso, revocos ricos en NGTA: |a aplicacion debe ser a brocha.

cemento y soportes tradicionales en No aplicar el IMPRECRET DRY a llana,

construcaion. . La utilizacion a llana sola para termina-
0 Los soportes deben ser resistentes, cion final

estables, sanos y estar limpios,

exentos de polo, restos de .
desencofrantes, productos Presentamoﬂ

organicos, etc. Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
0 En caso de calor, viento o sobre  Almacenamiento hasta 1 afo en su

soportes muy absorbentes, conviene  envase original cerrado, al abrigo de la

humedecer el soporte vy esperar a la  intemperie v la humedad.

desaparicion de la pelicula de agua. Cubo de 25 kg.

WWW. pavicret.com
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IMPERMEABILIACION

PaviCret Impercret DRY SF

Mortero semiflexible especialmente aditivado, para la ejecu-
cion de revestimientos impermeables.

Composicion

Producto a base de cemento de alta
resistencia, aridos  seleccionados,
aditivos especiales y resinas que le

proporcionan una alta impermeabili-
dad.

Aplicaciones

Impermeabilizaciones de:

0 Pequenas superficies, sometidas a
presiones negativas de hasta 1 bar,
tales como banos, duchas y ambien-
tes humedos, antes de la colocacion
de un revestimiento ceramico.

0 En interiores.

o Facil aplicacion.

0 Soportes estables.

Soportes

0 Blogues, piezas, prefabricados de
hormigon  liso, revocos ricos  en
cemento y soportes tradicionales en
construccion.

0 Los soportes deben ser resistentes,
estables, sanos vy estar limpios,
exentos de polo, restos de
desencofrantes, productos
organicos, etc.

0 En caso de calor, viento o sobre
soportes muy absorbentes, conviene
humedecer el soporte y esperar a la
desaparicion de la pelicula de agua.

0 Los soportes no deben estar
sometidos a grandes movimientos.

Caracteristicas

Revestimiento  cementoso que no
permite el paso del agua.

Modo de Empleo

e Anadir entre 5.5-6.5 | de agua por saco
y mezclar manual o mecanicamente
hasta consistencia homogénea y traba-
jable.

e Con el soporte humedo, aplicar con
una brocha plana una primera capa
espesa de producto.

e Dejar secar de 2 a 4 horas aproximada-
mente. Aplicar una segunda capa con
la brocha plana, de la misma manera.

e £ gcabado final puede realizarse
alisando con una llana, o fratasando
con un fratas de esponja, segun la
textura deseada.

e Esperar al menos 4 dias antes de llenar
el deposito.

NOTA: La aplicacion debe ser a brocha.
No aplicar el IMPRECRET DRY SF a
llana. La utilizacion a llana, solo para
terminacion final.

Presentacion

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 ano en su
envase original cerrado, al abrigo de la
intemperie y la humedad.

Cubos de 25 kg.

¢ No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

* No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

e Para asegurar la impermeabilizacion, el espesor minimo debe ser de 2 mm.,

e Si se aplica sobre la parte negativa, hay riesgo de desprendimiento si la presion es mayor
a la recomendada.

e No aplicar espesores superiores a 6 mm para evitar fisuraciones del material.

¢ £n zonas donde es posible gue haya movimiento, como son puntos singulares, juntas y
demas. Se recomienda reforzarlos con malla de fibra de vidrio.

Aspecto Polvo BLANCO o GRIS
Resistencia a compresion CsV
Rendimiento aproximado ~ 8 Kg/m2 por 5 mm de espesor

PaviCret
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